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WYMAGANIADLAPLYT ,,CLASSICBOARD P2” W OPARCIU O NORME PN-EN 312
REQUIREMENTS FOR PARTICLEBOARD “CLASSICBOARD P2” ACCORDING TO PN-EN 312 STANDARD

WLASCIWOSCI JEDNOSTKI WYMAGANIA METODA
BADANIA

GRUBOSC

o mm el ENd

GESTOSC

EN 323

TOLERANCJA GESTOSCI W OBREBIE PLYTY

% 2  |EN323

TOLERANCJA GRUBOSCI

mm  j£03  |EN341

TOLERANCJA WYMIAROW DLUGOSCI/SZEROKOSCI - FORMAT HANDLOWY

. mm fss5s  |EN3241

TOLERANCJA WYMIAROW DLUGOSCI/SZEROKOSCI FORMATKI

mm  j#2  |EN341

WILGOTNOSC

% /5183  [EN32

PROSTOLINIOWOSC KRAWEDZI

. owm  f15  |EN3242

PROSTOKATNOSC

WYTRZYMALOSC NA
ZGINANIE

- Nmm* | >11 | =>11 | >105 = >95 | >85 |EN310 |
WYTRZYMALOSC NA
ROZCIAGANIE GRUBOSC
PROSTOPADLE

. |Nmm | >040 | >035 | 2030 | 2025 | 2020 |EN319

ZAWARTOSC/ EMISJA FORMALDEHYDU E1/ E1 E05/ IKEA CARB |1

GRUBOSC

mg/100 g E1 - max. 8 EN 1SO 12460-5
(PERFORATOR)

i/lub (w zalezno$ci od zamoéwienia klienta)

ppm E1 E05 — max. 0,05 lub zgodno$¢ z IKEA 10S MAT 0181 EN717-1
E1 E05 — max. 0,05 or according to IKEA 10S MAT 0181 (CE‘:\R“:’:%N RESEARCH
i/lub (w zalezno$ci od zamowienia klienta)

mg/100g CARB Il —max. 4 lub zgodno_éé z IKEA I0S MAT 0181 EN ISO 12460-5
CARB Il — max. 4 or according to IKEA 10S MAT 0181 (PERFORATOR)




